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NVvE Voorjaarscongres 2010

De Afsluiting

Algemeen

Vraag 1:
Wanneer wordt het najaarscongres gehouden?
Antwoord:
20 november 2010.
Vraag 2:
Wat is het onderwerp van het najaarscongres?

Antwoord:
3D Imaging & Pictures, “De toepassing in de praktijk".

Hans Genet lezing door Walter van Driel

Vraag 3:
Mag een element met veel pijn en afvloed open gelaten worden?

Antwoord:
In principe een element met veel afvloed toch tijdelijk afsluiten. Ik laat ze doorgans een uur in en apart kamertje zitten. Tussentijds spoelt de assistente met fysiologisch zout. Daarna tijdelijke vulling en retour na een paar dagen. In extreme gevallen met terugkerende problemen zou je het element kunnen open laten op voorwaarde dat de patiënt de volgende dag terugkomt. Vitale gevallen NOOIT.

Vraag 4:
Heeft inslijpen bij pijn zin?

Antwoord:
Indien oorzakelijk natuurlijk wel. Als pijnbestrijding tussen behandelvisites in niet zo. De tijdelijke restauratie dient natuurlijk correct op hoogte te worden gebracht. 

Vraag 5:
Hoeveel tijd kost zo'n endo-kijk-operatie jou gemiddeld?

Antwoord:
30-45 minuten. Geopend, coronaal geprepareerd en gemiste kanalen geopend. Tijdelijke restauratie aangebracht die isolatie met rubberdam eenvoudig maakt. Dit heeft het voordeel dat je de volgende zitting met een schone toegang werkt.

Vraag 6:
Waarom geen apicale trepanatie bij napijn in plaats van langdurige anesthesie?
Antwoord:
Goede suggestie in veel gevallen, maar niet altijd mogelijk.

Vraag 7:
Is er nog indicatie voor orthograde apicale behandeling?


Antwoord:
In uitzonderlijke gevallen is het nodig direct aansluitend aan de kanaalvulling de apicale chirurgie te verrichten. De indicatie voor de klassieke orthograde apex wordt niet meer gesteld.

De Wortelkanaalvulling: Dr. Linda Peters

Vraag 10:
Waarom een bi-directional spiral gebruiken bij angst voor doorpersen als de sealer toch oplost?


Antwoord:
Omdat doorgeperst vulmateriaal een ontstekingsreactie veroorzaakt.
Vraag 11:
Kan een vorm van MTA als sealer worden aangewend?

Antwoord:
Er is een nieuwe sealer op de markt maar die is nog niet voldoende getest zodat het onduidelijk is of deze sealer voldoet.
Vraag 12:
Welk cement is het beste voor warme verticale compactie?

Antwoord:
Een cement dat goed functioneert in een dunne laag (ZnOEug (Roth’s) of AH-26)
Vraag 13:
Moet je boven de apicale stop de kanaalwanden insmeren met cement voordat je de warme gutta percha aanbrengt?

Antwoord:
ja, er moet altijd een cement aanwezig zijn.
De bonded coronaire restauratie: Prof. Dr. Bart van Meerbeek

Vraag 14:
Hoe kan je toch hechten aan dentine wat met eugenol is behandeld geweest?

Antwoord:
Zorg dat je de caviteit goed reinigt met ethanol of een detergent om alle zichtbare resten van de sealer (eugenol-houdend) en/of de olieachtige laag/debris van het tijdelijk cement te verwijderen. Gebruik vervolgens fosforzuur (en dus een ets-en-spoel adhesief).
Vraag 15:
Moet je na het element schoongemaakt te hebben door middel van zandstralen langer etsen?"

Antwoord:
Neen, dit hoeft niet.
Vraag 16:
Kan een chemisch hardende composiet gebruikt worden met een milde self-etch bonding?

Antwoord: 
Het kan inderdaad zijn dat een chemisch hardend composiet niet of onvoldoende polymeriseert wanneer het in contact komt met een ‘zuur’ zelf-etsend adhesief. Dit komt omdat de chemische initiator wordt geïnhibeerd door het zuur. Hoe zuurder (lagere pH), hoe groter het risico op deze incompatibiliteit. Dit is eveneens sterk productafhankelijk, en bijgevolg is het zeer raadzaam de bijsluiter grondig na te lezen. Ingeval een twee-stappen zelf-ets adhesief wordt gebruikt (en bijgevolg een minder 
zure bonding of adhesief hars als tweede applicatiestap wordt aangebracht), is dit neveneffect in principe minder uitgesproken.

Vraag 17:
Krijgen we problemen met de krimp als composiet een paar mm. diep in de kanaalingangen wordt aangebracht om extra retentie voor de opbouw te verkrijgen?

Antwoord:
In principe heeft het wortelkanaal een grote C-factor (ratio van gebonden over vrij oppervlak), wat resulteert in een hoge polymerisatiekrimpspanning. Men kan echter de C-factor verkleinen door uit te harden in dunne laagjes. Bijgevolg is het aangeraden slechts een kleine portie composiet in de kanaalingang in te brengen, en deze (laag per laag) te verharden.
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